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Technisches Merkblatt
CERABRAN® AEROPUTZ Aerogel Hochleistungs-Ddmmputz

Produktbeschreibung
Verwendungszweck

Rein mineralischer, hoch wdrmed&mmender Aerogel-Ddmmputz fur den Aufden- und Innenbereich bei Alt- und
Neubauten. Fugenloser Hochleistungsddmmputz erflllt den Mindestwdrmeschutz nach DIN 4108-2 bei einer geringen
Schichtstdrke. Somit ein idealer Putz im Denkmalbereich fur Mischmauerwerk und sonstigen problematischen
Untergrunden. CERABRAN® AEROPUTZ besitzt eine hohe feuchteregulierende Wirkung und sorgt flr ein gesundes
Wohnklima.

Eigenschaften

¢ nicht brennbar: erfullt Brandschutzklasse Al
 hoch warmedémmend (0,028 W/mK)

« geringes Gewicht

¢ rein mineralisch, umweltfreundlich

¢ gut manuell und maschinell zu verarbeiten

sehr gut diffusionsfdhig
¢ hoher Kalkanteil sorgt flr ein gesundes Raumklima

Einheit / Verpackungseinheit: 12,5 kg Sack / 18 Einheiten pro Palette
Farbton: Weil®
Glanzgrad: Matt

Lagerung
Kuhl, trocken und frostfrei. Von direkter Sonneneinstrahlung schutzen. Original
verschlossene Gebinde sind ca. 6 Monate lagerstabil.

Technische Daten

warmeleitfahigkeit A 0,028 W/(mK)

Mértelgruppe CS I, W1, TI nach DIN 998-1
Druckfestigkeit < 0,5 N/mm?
Wasserdampfdiffusionswiderstand (p) 5
Wasseraufnahmekoeffizient We 1 (> 3 kg/m?h0,5)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 Al

Ergiebigkeit ca. 50 Ltr. Frischmértel [ Sack
Trockenrohdichte 160 kg/m?
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Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Alle Untergrinde missen ausreichend tragféhig, staubfrei und saugféhig sein. Die Untergrundprifung sollte nach der
DIN 18350 erfolgen. MUrben Fugenmértel 2 cm tief auskratzen, Mauerwerk grindlich reinigen und von Staub befreien. Bei
normal saugendem Mauerwerk wird der Spritzbewurf mit CERABRAN® Kalkvorspritzmértel oder mit CERABRAN®
Zementvorspritzmortel aufgebracht und mit einem Straenbesen quer aufgeraut. Auf glattem Beton wird CERABRAN®
AMX GRAU als Kratzspachtelung aufgebracht und ebenfalls quer mit dem StraRenbesen oder einer Zahnkelle aufgeraut.
Nicht tragféhiger Untergrund wird mit einer Putztrégermatte z.B. Distanet oder Welnet Gberbrickt. Dazu werden
geeignete Dubeln im Mauerwerk befestigt. Geeignete Putzprofile im Bereich Sockel, Kanten etc. werden mit einem
Ansetzmértel montiert.

Auftragsverfahren

Maschinelle- oder Handverarbeitung sind méglich. Wichtig: vor dem Auftrag ist der Untergrund vorzundssen. Die
Verarbeitungszeit betrégt maximal 30 - 60 Minuten (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Bei der Handverarbeitung
eine dunne Schicht mit der Traufel vorziehen, danach erst den Mértel anwerfen. Auftragsdicken von 20 bis 50 mm in
einer Lage sind moglich. Nach dem Ansteifen des Materials, spétestens nach 24 Stunden, sind weitere 50 mm
Auftragsdicke méglich. Der Aerogel-Dadmmputz wird mit einer Aluminiumausziehlatte sauber abgezogen und nach dem
Abbinden mit einem Gitterrabot ebenmaRig rabottiert. Fir Nachbesserungsarbeiten muss dem Aerogel-Ddmmputz ca.
10 % Haftemulsion ins Anmachwasser zugegeben werden. Nach vollstéindiger Trocknung des Putzes wird der
Mineralische Untergrundstabilisator mit Wasser gemischt aufgerollt. Nach einer Trockenzeit von 48 h wird der Spezial
Kalk-Armierungsmortel in mind. 5 mm aufgebracht. Zum Schutz vor Rissbildung wird in den Spezialarmierungsmértel ein
Armierungsgewebe 8 x 8 mm im oberen Drittel eingebettet. GewebestéRe werden mind. 10 cm Uberlappt und alle Ecken
werden mit einer Diagonalarmierung versehen. Nach Einhaltung der Standzeit von 1 Tag/mm Putzdicke der Armierung,
kann eine pigmentierte Grundierung aufgebracht werden. Als Oberfldchenbeschichtungen kénnen verschiedene Putze
verwendet werden. Nach Aushdrtung der mineralischen Oberputze kann mit Silikat oder Kalkfarbe gestrichen werden.

Manuelles Ansetzen des Materials

Der gesamte Sackinhalt muss mit einem Motorquirl unter Zugabe von ca. 13 — 15 Liter sauberem Wasser angemischt
werden. Dabei zuerst den halben Sack anrthren, bis der Mértel komplett benetzt ist und dann den Rest des Mértels
anrthren. Die max. Mischzeit von 3-5 Minuten soll nicht Uberschritten werden.

Maschinenausristung

e Putzschnecke, Rotor/ Stator D7-2,5 oder D8-1,5

¢ Mischwendel Bionik G4 Isolierputz

« Elektroanschluss 400 V Drehstrom/ 32 A

« Wasseranschluss 3/4” mit GEKA

» Wasserdurchfluss ca. 400 - 450 I/h (Schauglas)

« Forderweite/ Schlauchlénge ca. 20 m/ Schlauchdurchmesser @ 25mm, @ 35mm

Materialbasis
Kalkhydrat, Aerogel-Granulat, WeiRzement, Leichtzuschlag (Perlit)

Verbrauch ca. 1,7 kg/m?/cm Trockenmértel je m? bei 10 mm Schichtdicke. Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es
sich um Richtwerte; objektabhéngige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu bertcksichtigen. Exakte Werte
sind durch Arbeitsproben am jeweiligen Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Wdhrend der Verarbeitung und in der Trocknungsphase durfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht
unter +5 °C absinken und sollen nicht Uber +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei Wind, Nebel oder
hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt ,Verputzen bei hohen und
tiefen Temperaturen” vom Deutschen Stuckgewerbebund. Der frisch aufgebrachte Aerogel-D&dmmputz muss vor zu
schnellem Wasserentzug mehrere Tage (ca. 1 Woche) geschitzt werden. Dies geschieht durch Befeuchtung mit Wasser
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oder das Vorhdngen mit feuchter Jute. Im AuRenbereich ist eine Verschattung der Fassade durch ein Gerustnetz
erforderlich.

Trocknung [ Trockenzeit/ Standzeit

Die Trockenzeit vor Aufbringen der Endbeschichtung betréigt mind. 14 Tage oder 3 Tage/cm Putzdicke. (Richtet sich nach
der relativen Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen). Besonders in der kilhlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit
ist deshalb eine verzégerte Trocknung gegeben.

Hinweise

Fur die Putzausfuhrung gelten die DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 18350, VOB, Teil C sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik und gultigen Richtlinien. Im Innenbereich sollte eine Heizungsanlage langsam steigend
in Betrieb genommen werden. Zu schneller Wasserentzug durch Entfeuchtungsgeréte muss vermieden werden.
CERABRAN Aerogel-Dédmmputz ist im AuRenbereich nicht im Sockel und als Oberputz einzusetzen.

Erg&inzende Beschichtung sowie Oberputze:

CERABRAN® TECNISOL (Sol-Silikat-Innenfarbe)

CERABRAN® KPX (Mineralischer Kalkputz), CERABRAN® KMX (Kalk Marmorputz-Filzbar),
CERABRAN® AMX AEROPLUS (Spezial Kalk-Armierungsmértel),

CERABRAN® FKX (Mineralischer Marmor-Kratzputz).

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschiége (Stand bei Drucklegung)

Dieses mineralische Pulverprodukt reagiert alkalisch; reizt die Haut; Gefahr ernster Augenschéden. Darf nicht in die
H&nde von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berihrung
mit den Augen sofort grandlich mit Wasser abspulen und den Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort érztlichen Rat einholen und
Verpackung oder

Etikett vorzeigen

Entsorgung
Nur restentleerten Sack (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehértete Materialreste als gemischte Bau- und
Abbruchabfdlle entsorgen. EAK 170904

Sicherheitsbezogene Daten [ Gefahren- und Transportkennzeichnung
Enthdlt Calciumhydroxid, Portlandzement. Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und
Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Besondere Hinweise

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen
zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergrinde und Objektbedingungen wird jedoch der
Kéufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihnre
Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und
handwerksgerecht zu prufen. Gultigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.
Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Gber die Aktualitét dieser Fassung auf https://aerolight.net/.

Stand 06/2026
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ﬁ SCHWEPA

RETHMISCH Ein Unternehmen

PUTZE UND MORTEL der Schwepa-Gruppe

Leistungserklarung

DoP Nr. 13002399
Produkttyp

Warmedammputz (T)
CERABRAN® AEROPUTZ

Verwendungszweck
Im Werk hergestellter Aul3en-/Innenputzmartel fir die Verwendung auf Wanden,
Decken, Pfeilern und Trennwéanden

Hersteller

Schwepa GmbH, IndustriestralRe 10, D-77833- Ottersweier
Rethmisch GmbH, Industriegeléande 1, D-17219 Mdllenhagen

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4

Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation

Brandverhalten Al

Wasseraufnahme Wcl

Wasserdampfdurchlassigkeit | p < 6

Druckfestigkeit CS| EN 998-1:2016

Warmeleitfahigkeit Asoayma < 0,028 W/(mK)

(Tabellenwert) fur P=50%

Dauerhatftigkeit NPD

Gefahrliche Substanzen NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten
Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

- Michael Matt
Méllenhagen, 06.01.2025 -Geschilftsfihrer-

Exklusivvertrieb durch Aerolight GmbH
Franz Haniel- Platz 1 / D- 47119 Duisburg
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Rethmisch GmbH -
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DoP Nr. 13002399

EN 998-1: 2016
Warmedammputz (T)
CERABRAN® AEROPUTZ

Im Werk hergestellter AuRen-/Innenputzmértel fur die Verwendung auf
Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwanden.

Brandverhalten Al
Wasseraufnahme Wl
Wasserdampfdurchlassigkeit p <6
Druckfestigkeit CSl
Warmeleitfahigkeit (Tabellenwert) Azodry,mat < 0,028 W/(mK) fir P=50%
Dauerhaftigkeit NPD
Gefahrliche Substanzen NPD




